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1 VERANLASSUNG - AUFGABENSTELLUNG

Die Stadt Leimen plant, den Hartplatz in der Tinqueuxallee (Flurstick 6030, Gemar-
kung Leimen) fir Wohnzwecke umzuwidmen. Im Vorfeld soll der Untergrund geo-,
umwelt- und abfalltechnisch untersucht und beurteilt werden. Zur Lage und Nutzung
im Umfeld siehe Anlage 1.

Im Wesentlichen sind folgende technische Untersuchungen durchzufihren:

» 8 Rammkernsondierungen (RKS) bis 1 m unter GOK im Bereich des Spielfeldes
» 8 Rammkernsondierungen (RKS) bis 2 m unter GOK im Bereich der Umrandung
» Entnahme von Einzelproben je Meter Sondiertiefe

» Herstellen je einer reprasentativen Mischprobe fur den Hartplatzbelag einschl. Un-
terbau und far die Aufflllungen unter dem Hartplatzbelag bzw. in der Umrandung

» Laboruntersuchung der Mischproben auf die Parameter der VwV Boden und ggf.
die Erganzungsparameter der DepV zur umwelt- und abfalltechnischen Beurteilung

» Vertiefen von ausgewahlten RKS bis auf 5 m unter GOK zur geotechnischen Un-
tersuchung des Baugrundes

* 6 Rammsondierungen zur Ermittlung der Lagerungsdichte/Tragfahigkeit des Un-
tergrundes bis 5 unter GOK fir eine grundsétzliche Baugrundbeurteilung

» Einmessen der Sondierpunkte nach Lage und Héhe

» Auswerten und Beurteilen der Untersuchungsergebnisse unter geo-, umwelt- und
abfalltechnischen Gesichtspunkten

Die Stadt Leimen beauftragte uns mit den o.g. Leistungen.

2 FELDARBEITEN

Am 01.und 04.03.2010 werden die Feldarbeiten im vorgesehenen Umfang durchge-
fihrt. Besondere Hindernisse treten nicht auf.

Die Lage der Sondieransatzpunkte ist in Anlage 2 dargestellt. Das Sondiergut wird
geologisch und organoleptisch angesprochen. Die Schichtenverzeichnisse und Son-
dierprofile sind in den Anlagen 3 und 4 zusammengestellt.

In den Sondierprofilen sind die Entnahmebereich und Bezeichnungen der Einzelpro-
ben eingetragen. Besondere organoleptische Auffélligkeiten werden nicht festgestellt
und auch keine Sonderproben entnommen. Auf gesonderte Probenahmeprotokolle
wird daher verzichtet.

In Anlage 5 sind die Sondierprofile zu geologischen Schnitten angeordnet.

N:\PROJEKTE\Abgeschlossene Projekte\X0419\Bericht\Bericht-1.doc Seite 1



Hartplatz Tinquexallee, Leimen

Umwidmung zu Wohnzwecken
Geo-, umwelt- und abfalltechnische Untersuchung U
- Ergebnisbericht -

2.1

Hartplatz

Mit allen RKS im Bereich des Spielfeldes (RKS 1 bis RKS 8) werden sowohl der Be-
lag als auch die bereichsweise vorhandenen, unterlagernden Auffillungen vollstédndig
durchértert. Das mittlere Niveau der GOK liegt bei ca. 104,36 m+NN.

Der Spielfeldbelag ist im Wesentlichen aus zwei Horizonten aufgebaut:

Einer helleren, dunkelrot bis rotbraunen Schicht mit einer Machtigkeit von im Mittel ca.
30 cm. Darunter folgt eine deutlich dunklere, braune bis schwarze Schicht bis in eine
Tiefe von im Mittel ca. 50 cm, max. bis zu 70 cm unter Gelandeoberkante (GOK). Dies
deutet auf zwei Ubereinander aufgebrachte Generationen von Belagen hin.

Der Spielfeldbelag wird Uber die Gesamttiefe als steinig granulare Schlacke-Matrix
angesprochen mit unterschiedlichen mittelsandigen bis feinkiesigen, schwach schluf-
figen Anteilen.

Unter dem Spielfeldbelag werden partiell geringmachtige Auffillungen von ca. 10 bis
15 cm Machtigkeit angetroffen, die offenbar auf die Herstellung des Planums beim
Bau des Hartplatzes zurlickzufiihren sind. Der generelle Aufbau und die oberflachen-
nahe Struktur ist in Anlage 11 exemplarisch fur RKS 1 (0-5 m) und RKS 8 (0-1m) do-
kumentiert. Fotos liegen fir alle Sondierungen vor.

Das Liegende wird im Uberwiegenden Bereich des Spielfeldes von einer Schluff-
schicht, vereinzelt auch Tonschicht gebildet, die in den tieferen RKS bis ca. 2,6 m un-
ter GOK bzw. ca. 102 m+NN nachgewiesen wird. Darunter folgen bis zur Endteufe
feinkiesige bzw. mittelsandige Mittel- und Grobsande, in die vereinzelt kleinere Ton-
Schluff-Linsen eingelagert sind.

Dieser prinzipielle Aufbau des gewachsenen Untergrundes spiegelt die Verhaltnisse
wider, wie sie auch aus anderen Untersuchungen in der weiteren Umgebung bekannt
sind, so z.B. aus dem Bau von Grundwassermessstellen im Bereich der Jakob-Scho-
ber- und der Wilhelm-Haug-StraBe (Feuerwehr). Dort liegt die Unterkante des Schluff-
horizontes bei etwa 101,7 m+NN.

Die maximale vertikale Erstreckung des Schluffhorizontes bis ca. 2,6 m unter GOK
bzw. ca. 102 m+NN stimmt sehr gut mit den aus anderen Untersuchungen bekannten
Verhaltnissen Uberein.

Grundwasser wird am 01.03.2010 in Tiefen zwischen 2,6 und 2,9 m unter GOK an-
getroffen, was einem Grundwasserstand von 101,73 bzw. 101,46 m+NN entspricht.
Der Grundwasserflurabstand von 3,8 m bei RKS 1 ist mit den vorliegenden Informati-
onen nicht erklarbar und eher auf besondere punktuelle Verhaltnisse zurickzuflhren.
Das Grundwasser ist unter den aktuellen hydrologischen Verhaltnissen ungespannt.
Ein Anstieg des Grundwasserspiegels um mehr als ca. 30 cm wird jedoch zu ge-
spannten Grundwasserverhéltnissen fiihren, weil dann die Schluffschicht als weitge-
hend wirksame hydraulische Sperre wirkt.
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2.2

3.1

Zur Ermittlung der Lagerungsdichte des Untergrundes werden am 04.03.2010 sechs
Sondierungen mit der schweren Rammsonde DPH 1 bis DPH 6) in unmittelbarer N&-
he zu den tiefen RKS durchgefihrt. Die Rammprotokolle und Rammdiagramme nach
DIN 4094 sind in Anlage 6 zusammengestellt.

Umrandung

Im Bereich der teilweise deutlich erhéhten Umrandung (siehe Anlage 11) werden wei-
tere 8 RKS bis ca. 2 m unter GOK abgeteuft, um den Bodenaufbau zu ermitteln und
Proben flr die abfalltechnische Beurteilung zu gewinnen.

Die Sondierarbeiten wurden ebenfalls am 01.03.2010 durchgefihrt. Auch dabei wer-
den keine besonderen Auffalligkeiten festgestellt.

Die Aufschllisse zeigen in den Sondierungen entlang der Bgm.-Weidemaier-Str. Auf-
fllungen bis in Tiefen zwischen 1,4 und 1,8 m unter GOK. Die StraBenschulter/seit-
liche Anbdschung ist gegenltber dem Spielfeld um bis zu ca. 1 m erhéht. Die Basis
der Auffullungen liegt in etwa auf derselben Hohe wie im Bereich des Spielfeldes.
Dies lasst den Ruckschluss zu, dass der untere Spielfeldbelag auf einem Planum +/-
auf Héhe des urspringlichen Gelandeniveaus aufgebracht wurde.

Entlang der Tinqueuxallee sind die Auffillungen im Mittel ebenfalls ca. 1,6 m machtig,
entlang dem Weidweg zwischen ca. 70 und 90 cm, ebenso entlang der nérdlichen
Stirnseite bei den RKS 9 und 10.

Die Auffullungen werden von einer feinsandigen Schluff-Matrix gebildet mit organi-
schen Einlagerungen (Wurzeln etc.) sowie untergeordnet auch Ziegelbruchsticken,
Schlackeresten, Bauschutt etc. in Anteilen < 10 %.

ABFALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG UND BEWERTUNG

Stoffbezogene Bewertung

Aus den 16 RKS werden insgesamt 31 Einzelproben entnommen. Dabei wird bei der
Probenahme zwischen den beiden Belagen und Aufflllungen unterschieden. Die je-
weiligen Entnahmehorizonte und Probenbezeichnungen sind in die Sondierprofile in
Anlage 4 eingetragen.

Aus den Einzelproben fur die Belage wird im Labor eine reprasentative Mischprobe
(MP 1) hergestellt und homogenisiert, ebenso aus den Einzelproben fur die Auffillun-
gen (MP 2).

Zur abfalltechnischen Bewertung werden die Bodenmischproben auf den Parameter-
umfang der VwV Boden Tab. 6-1 (Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Ba-
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3.1.1

3.1.2

den-Wirttemberg fir die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom
14.03.2007) im Labor untersucht.

Der Laborprifbericht mit den einzelnen Analysenergebnissen ist mit Angabe der Un-
tersuchungsmethoden in Anlage 8 beigefiigt und in Anlage 10 tabellarisch zusam-
mengestellt und abfalltechnisch ausgewertet.

Belag Hartplatz

Nach den Bewertungskriterien flr den Feststoff ist der Belag (MP 1) als Z 1.1-Material
einzustufen bzw. der Einbaukategorie Z 1.1 zuzuordnen. MaBgeblich sind die fir
Schlacke typischen Schwermetallgehalte im Feststoff.

AuBer einer erhdhten elektrischen Leitfahigkeit ist das Eluat unauffallig, auch bezlg-
lich der Schwermetalle. Dieser erhéhte Wert allein stellt jedoch It. FuBnote 1 zur Be-
wertungstabelle kein Ausschlusskriterium dar, so dass der Belag insgesamt als Z 1.1-
Material einzustufen bzw. der Einbaukategorie Z 1.1 zuzuordnen ist.

Auffillungen

Nach den Bewertungskriterien flr den Feststoff sind die Auffillungen (MP 2) als Z
1.2-Material einzustufen bzw. der Einbaukategorie Z 1.2 zuzuordnen. MaBgeblich ist
der PAK-Gehalt.

Daneben zeigt sich analog zu den Feststoffgehalten fir den Belag ein schlacketypi-
sches Verteilungsmuster fiir Schwermetalle. Dies ist vor dem Hintergrund, dass auch
in den Aufflllungen Schlackeanteile angesprochen plausibel. Die bewertungsrelevan-
ten PAK sind offenbar nicht schlackeburtig.

AuBer einer erhéhten elektrischen Leitfahigkeit ist das Eluat unauffallig, auch bezlg-
lich der Schwermetalle. Dieser erhéhte Wert allein stellt jedoch It. FuBnote 1 zur Be-
wertungstabelle kein Ausschlusskriterium dar, so dass die Auffallungen insgesamt als
Z 1.2-Material einzustufen bzw. der Einbaukategorie Z 1.2 zuzuordnen sind.

Auch nach der verbindlichen Einflihrung der 0.g. VwV in Baden-Wrttemberg wird von
vielen Verwertern/Entsorgern, und dabei insbesondere von denen auBerhalb von Ba-
den-Wirttemberg, weiterhin eine abfalltechnische Bewertung nach den Kriterien der
LAGA gefordert.

Bei einer Bewertung nach LAGA M20 ist der Belag als Z 1-Material einzustufen
und die Auffullungen als Z 2-Material. Eine Bewertung nach LAGA Stand 1995/97
fhrt zu keiner héheren Einstufung.

Da keine Z 2-Werte erreicht oder tUberschritten werden, wird auf eine Untersuchung
der Erganzungsparameter nach DepV verzichtet.

N:\PROJEKTE\Abgeschlossene Projekte\X0419\Bericht\Bericht-1.doc Seite 4



Hartplatz Tinquexallee, Leimen

Umwidmung zu Wohnzwecken
Geo-, umwelt- und abfalltechnische Untersuchung U
- Ergebnisbericht -

3.2

Kubatur und zusatzliche Verwertungs-/Entsorgungskosten

Die Gesamtflache des Grundstlicks wird aus den zur Verfligung gestellten Lagepla-
nen mit ca. 12.670 m? ermittelt. Davon umfasst das Spielfeld ca. 6.290 m2.

Aus den geodatischen Héhen der Sondieransatzpunkte und den jeweils festgestellten
Machtigkeiten des Belags bzw. der Auffillungen werden Uberschlagig folgende Kuba-
turen ermittelt:

» Material A: Belag inkl. Auffillungen im Grundriss des Spielfeldes: ca. 3.150 m3
» Material B: Auffillungen in den umgebenden Bereichen: ca. 8.470 m3

Bei der Kubatur-Ermittlung im Bereich des Spielfeldes wird nicht unterschieden zwi-
schen Belag und unterlagernde Aufflllung. Die Auffillungen sind in diesem Bereich
mit ca. 10 bis 15 cm eher marginal und kénnen bei einem Aushub mit schwerem Ge-
rat nicht differenziert abgetragen werden.

In Zeile 1 der folgenden Tabelle sind die Sowieso-Kosten fiir die Verwertung von Z 0-
Material angegeben, in den Zeilen 2 bis 4 die Mehrkosten fir die Verwertung/Entsor-
gung einzelnen Zuordnungskategorien.

Betrachtet werden zwei Szenarien:

Szenario 1: die Auffillungen kénnen als Z 1.2-Material verwertet/entsorgt werden
Szenario 2: die Auffillungen missen als Z 2-Material verwertet/entsorgt werden

Die angefiihrten Preise/Kosten umfassen ausschlieBlich die Verwertung/Entsorgung.
Fir das Lésen, Laden und den Transport sind die Sowieso-Kosten flir unbelasteten
Aushub (Z 0-Material) zusatzlich anzusetzen (je nach Transportentfernung ca. € 4 bis
€ 6 pro Tonne bzw. ca. € 93.000 bis ca. € 140.000 fur die Gesamttonnage).

Zuordnunas- voraussichtliche
9 Volumen | Gewicht Verwertungs-/Ent-
Nr. klasse
sorgungskosten
[m3] [to] [€/to] [€]
1 Z0 11.620 23.240 15,00 348.600
2 Z11 3.150 6.300 4,00 25.200
3 Z1.2 8.470 16.940 8,00 135.520
4 Z2 8.470 16.940 13,00 220.220
1+2+3 509.320
1+2+4 594.020
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4.1

Die Preise/Kosten unterliegen je nach aktuell verfigbaren Kippstellen z.T. erheblichen
Schwankungen. Alle Kosten netto, Stand Anfang April 2010.

Die Auffillungen sind je nach BeurteilungsmaBstab als Z 1.2- bzw. Z 2-Material einzu-
stufen. Der ermittelte Kostenunterschied betragt ca. € 84.700.

Bei der Ausschreibung von Erd- und Entsorgungsleistungen im Zusammenhang mit
der Umwidmung ist auf diesen Sachverhalt hinzuweisen. Die Bieter sollen im Rahmen
der Ausschreibung/Angebotslegung mit den von ihnen vorgesehenen Kipp-/Annahme-
stellen die Zuordnungs-/Einbauklasse verbindlich regeln und sich dabei auf die An-
wendung der in Baden-Wirttemberg verbindlich eingefihrten VwV berufen.

Bei einer vollstdndigen Kostenbetrachtung ist darlber hinaus zu bericksichtigen,
dass die Lieferung sowie Einbau und Verdichtung von Z 0-Material erforderlich wird,
um eine ebene Anbindung an die umgebenden StraBen etc. zu erreichen. Eine zutref-
fende Abschatzung der Kubatur und damit der Kosten fiir den Bodenaustausch kann
erst in Kenntnis von Art, Struktur und Umfang der Bebauung erfolgen.

UMWELTTECHNISCHE BEURTEILUNG

Die Laborwerte fir beide Mischproben werden an den Prifwerten der BBodSchV ge-
spiegelt und bewertet.
Relevant sind die Wirkungspfade Boden — Mensch und Boden — Grundwasser.

Wirkungspfad Boden — Mensch

Zur Beurteilung werden die Prifwerte im Anhang 2 zur BBodSchV herangezogen. In
Anlage 9 ist die Bewertung der relevanten Parameter tabellarisch zusammengestellt.
Die nutzungsbezogene Bewertung ergibt keine Uberschreitung von Priifwerten, selbst
bei Ansatz der sensibelsten Nutzungskategorie ,Kinderspielflache®. Damit besteht kei-
ne Geféhrdung bei direktem Kontakt mit dem Belag oder den Auffillungen. Bei einer
Nutzung der Flache fur Wohnzwecke wére auch ohne Beseitigung des Belags bzw.
der Auffillungen keine Nutzungsbeschrankung erforderlich.

Bis in die 50er und 60er Jahre wurde Kieselrot (Laugenriickstdnde aus Kupferschie-
fer) u.a. auch als Belag fur Sportplatze verwendet. Kieselrot kann Dioxine und dane-
ben hochchlorierte Verbindungen und polychlorierte Biphenyle (PCB) enthalten. Da
mit den Laboranalysen weder signifikant erhéhte Kupfergehalte noch PCB (ber der
Bestimmungsgrenze nachgewiesen werden, liegen keine Hinweise auf die Verwen-
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4.2

dung von Kieselrot an diesem Standort vor. Dieses Parametermuster deutet vielmehr
auf den Einsatz von Schlacke vulkanischen Ursprungs hin. Um auch in dieser Hinsicht
Sicherheit zu schaffen werden nach Abstimmung mit dem AG die beiden Mischproben
(MP 1 Hartplatzbelag und MP 2 Aufflllungen) nachtraglich im Labor auf Dioxine und
Furane untersucht. Die Laborergebnisse sind in Anlage 8 sowohl als Gehalte der Ein-
zelparameter in der Trockensubstanz als auch in berechneten Toxizitatsaquivalenten
(I-TEQ nach (NATO/CCMS) angegeben.

In Anhang 2 der BBodSchV sind unter 1.2 nutzungsbezogene MaBnahmenwerte far
Dioxine und Furane angegeben. Auch fir die berechneten Toxizitatsdquivalente unter
Beriicksichtigung der BG wird der MaBnahmenwert fiir die sensibelste Nutzungsart
~Kinderspielflachen* sehr deutlich eingehalten. Damit besteht nach den Kriterien der
BBodSchV weder Handlungsbedarf noch die Notwendigkeit einer Nutzungseinschran-
kung.

Wirkungspfad Boden — Grundwasser

Die Prifwerte fUr anorganische und organische Stoffe werden von den Stoffkonzent-
rationen im S 4—Eluat, soweit untersucht, mit einer Ausnahme deutlich eingehalten.
Dies gilt insbesondere auch fur die Schwermetalle.

Die Arsenkonzentration im Eluat fir den Belag erreicht den Prifwert flr Arsen von 10
ug/l. Fur die Auffillungen wird der Prifwert geringfigig um 1 pg/l Gberschritten. Im
Rahmen dieser orientierenden Gefahrdungsabschatzung sprechen 2 Faktoren gegen
eine akute Geféhrdung:

Einerseits wirkt der flachig und weit Uber den Standort hinaus ausgebildete Schluffho-
rizont als Migrationsbarriere gegen eine vertikale Verfrachtung von Arsen in das
Grundwasser (Schutzfunktion).

Andererseits ist fir die Region eine geogene Vorbelastung durch Arsen bekannt. So
ist z.B. in Tabelle 6-2 zur ,Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-
Woirttemberg fur die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial“ der
Rheingrabenrand explizit als ein Bereich mit geogen bedingten Arsenanreicherungen
aufgefiihrt. Von den Anreicherungen betroffen sind sowohl die nattrlich anstehenden
Erdstoffe (Feststoff) als auch in der Folge das oberflaichennahe Grundwasser. Dabei
sind die Eluat-Konzentrationen fir die gewachsenen Bodenschichten erheblich héher
als fir die hier untersuchten Proben. Im oberflachennahen Grundwasser werden Ar-
senkonzentrationen von bis zu 30 pg/l gemessen.

Vor diesem Hintergrund und auch im Hinblick auf den geplanten vollstandigen Aushub
des Belags und der Auffillungen in Vorbereitung auf eine wohnwirtschaftliche Folge-
nutzung, besteht u.E. weder eine akute noch eine latente Gefahr fir das Grundwasser
und damit in diesem Zusammenhang auch kein Handlungsbedarf.
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5.1

5.2

GEOTECHNISCHE STELLUNGNAHME

Baugrundaufbau

Far eine orientierende Baugrunduntersuchung werden Rammkern- und Rammsondie-
rungen mit der schweren Rammsonde durchgefiihrt. Nach den Ergebnissen stehen
recht einheitlich bis in Tiefen zwischen 2,6 und 3 m unter der Hartplatzflache unter-
schiedlich machtige Gelandeauffillungen, feinsandige Schluffe, Schluffe und Tone an,
darunter Fein- bis Mittelsande.

Die bindigen Erdstoffe haben eine weiche bis steife Konsistent und die Lagerung der
Sande ist mit locker bis mitteldicht zu beurteilen.

Die anstehenden Erdstoffe sind nach DIN 18300 den Bodenklassen 3 bis 4, teilweise
max. Klasse 5 zuzuordnen.

Die Bodengruppe nach DIN 18196 kann im Wesentlichen mit SU, untergeordnet auch
mit ST angegeben werden.

Einzelheiten zum Baugrundaufbau sind den Profilen mit den zugehérenden Schich-
tenverzeichnissen und den Rammdiagrammen in den Anlagen zu entnehmen.
Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass der Baugrund fiir eine Bebauung
mit oder ohne KellergeschoB ausreichend tragfahig ist, und zwar jeweils auf einer Bo-
denpatte.

Griindung

Bei einer mehrgeschossigen und unterkellerten Bebauung wird die Grindungs-
ebene flr die Bodenplatte rd. 3 m unter dem Strassen- bzw. Gehwegniveau liegen. In
dieser Tiefe stehen Sande an, die gut tragféahig sind.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Grundwasser auch Uber das Niveau
der Kellerbodenoberflache ansteigen kann (s. Kap. 5.3), muss das Kellergeschoss
absolut wasserdicht ausgebildet werden, z.B. mittels einer 'weiBen Wanne'. So sollte
die Bodenplatte eine durchgehende Bewehrung zur Beschréankung der Rissbreite un-
ter Gebrauchslast erhalten. Des Weiteren ist wasserundurchlassiger Beton nach DIN
1045 (WU-Beton) zu verwenden. Alle Fugen sind mit Bandern o0.4. wasserdicht aus-
zubilden. Dementsprechend sind auch die KellerauBenwéande zu betonieren und die
sonstigen DichtungsmaBnahmen gegen driickendes Wasser sind auf die maBgeben-
den Anforderungen, die sich aus der Nutzung der Kellergeschosse ergeben, abzu-
stimmen.

Fur die Bemessung der elastisch gebetteten Bodenplatten kann ein Bettungsmodul
von ks = 30 MN/m3® angenommen werden, bzw. es ist eine Bodenpressung von o =
250 kKN/m?2 zulassig.
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5.3

Wird bei der Ausfihrung in der Grindungstiefe Grundwasser angetroffen, wird zur
fachgerechten Durchfiihrung der Griindungsarbeiten empfohlen, zunachst das Grund-
wasser in den Baugruben Uber einen oder mehrere Pumpensimpfe abzupumpen, um
anschlieBend ein Planum mit einer etwa 10 bis 15 cm dicken Ausgleichsschicht her-
stellen zu kénnen, auf die dann die Sauberkeitsschicht betoniert werden kann.

Zur Baugrubenherstellung kdénnen Bdschungen angelegt werden, und zwar in Anleh-
nung an die Ausfuhrungen der DIN 4124, Abs. 4.2.2.a) mit einer Neigung in der Gro-
Benordnung von 50° gegen die Horizontale.

Fir nicht unterkellerte Gebaude kann eine Flachgriindung jeweils auf einer Boden-
austauschschicht vorgesehen werden. Dazu sind die Deckschichten bis etwa 1 m un-
ter die Grindungsebene der Bodenplatten auszuheben und auf das gut zu verdich-
tende Aushubplanum kann dann untermittelbar der Bodenaustausch eingebaut wer-
den.

Es sind grobkdrnige Recycling-Erdstoffe oder Natursteingemische etwa der Kérnung
0/56 mm mit stetiger KorngréBenverteilungskurve zu verwenden, die etwa in 2 Lagen
mit intensiver Verdichtung einzubauen sind. Dabei sind Verdichtungsgrade von Dy, >
100 % zu erreichen und fir das Planum der Schittung ist tber Plattendruckversuche
ein Tragfahigkeitswert von E,, = 80 MN/m? nachzuweisen.

Bei dieser Ausfiihrungskonzeption kann der Bemessung der elastisch gebetteten Bo-
denplatten hier unter Berlcksichtigung der tiefer verbleibenden bindigen Erdstoffe ein
Bettungsmodul von ks = 20 MN/m3 zugrunde gelegt werden bzw. es ist hier eine Bo-
denpressung von o = 200 kN/m? zulassig.

Da davon ausgegangen werden kann, dass das oben genannte Recycling-Material
bzw. das Natursteingemisch frostsicher ist, sind aus grindungstechnischer Sicht kei-
ne Frostschlrzen entlang der AuBenseiten der Bodenplatten erforderlich.

Grundwasser

Der Grundwasserspiegel wird am 01.03.2010 in Tiefen zwischen 2,6 und 2,9 m unter
GOK erbohrt, was einem Grundwasserstand von 101,73 bzw. 101,46 m+NN ent-
spricht. Dieses Niveau liegt eben noch innerhalb der anstehenden Sande. Das
Grundwasser ist daher unter den aktuellen hydrologischen Verhéltnissen ungespannt.
Ein Anstieg des Grundwasserspiegels um mehr als ca. 30 cm wird jedoch zu ge-
spannten Grundwasserverhaltnissen flhren, weil dann der Schluffhorizont als hydrau-
lische Sperre wirkt.

Zur Ermittlung des Grundwasserhdchststandes (HGW) werden umliegende Grund-
wassermessstellen erhoben, fir die Messreihen lber einen langeren Zeitraum vorlie-
gen. Daten sind verfugbar fir:

N:\PROJEKTE\Abgeschlossene Projekte\X0419\Bericht\Bericht-1.doc Seite 9



Hartplatz Tinquexallee, Leimen
Umwidmung zu Wohnzwecken

Geo-, umwelt- und abfalltechnische Untersuchung

- Ergebnisbericht -

Gfo

Messstelle Rechtswert | Entfernung HGW HG&’:‘
Hochwert [m] [Datum] Ll
St. ligen 3477000
1053566 5466600 1.007 27.01.2003 103,13
3476988
GWM-AE | oo 839 16.07.2002 | 102,685

Zur Lage der Messstellen und zur Entfernung vom Standort siehe Anlage 12.

Die Wasserstandsdaten entstammen der Datenbank des LUBW (St. ligen) bzw. den
Berichten der GfU zum Grundwasserschadensfall Feuerwehr Leimen. Zur Messstelle
St. ligen liegen keine Ausbauzeichnungen vor.

Der Unterschied zwischen den beiden Héchststanden betragt ca. 50 cm. Fir die wei-
tere Betrachtung wird vom héheren Wert und einer direkten Korrelation der Grund-
wasserstande im Bereich des Hartplatzes und der Messstelle St. ligen ausgegangen.

Die Drucklinie des gespannten Grundwassers wahrend des HGW liegt innerhalb der
Schluffschicht (siehe Anlage 13). Je nach den hydrologischen Verhaltnissen zum Zeit-
punkt von Erdarbeiten und der Tiefe des Eingriffs in die Schluffschicht muss mit dri-
ckendem/aufsteigendem Grundwasser gerechnet werden. Ausflhrungen zu den An-
forderungen beim Bau mit einer Unterkellerung siehe Kap. 5.2.

Beim Bodenaustausch flr eine Bebauung ohne Kellergeschoss bis in eine Tiefe von
ca. 1 mist auch beim bisher beobachteten HGW nicht mit Grundwasser zu rechnen.

Bei einem Abtrag der Aufflllungen bzw. des Spielfeldbelages inkl. den unterlagern-
den, geringmachtigen Auffillungen ist aufgrund der oben beschriebenen Verhéltnisse
nicht mit Grundwasser zu rechnen.
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6 GESAMTBILD - HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Aus der umwelttechnischen Beurteilung ergibt sich kein akuter Handlungsbedarf.
Die abfalltechnische Beurteilung zeigt eindeutig, dass bei Eingriffen in den Unter-
grund, wie z.B. fir die innere ErschlieBung, Aushub fir Keller, Fundamente etc., in je-
dem Fall Mehrkosten bei der Verwertung/Entsorgung von Aushub entstehen.

Die geotechnische Beurteilung ergibt, dass bei einer Bebauung ohne Unterkelle-
rung ein Bodenaustausch bis ca. 1 m unter Grindungstiefe erforderlich ist. Dadurch
entstehen ebenfalls Zusatzkosten bei der Verwertung/Entsorgung.

Aufgrund des Gesamtbildes ist aus unserer Sicht eine grundsatzliche Abwéagung er-
forderlich. Dabei kommen im Wesentlichen drei Szenarien in Frage:

Szenario 1: Bodenaustausch
» Abtrag des Hartplatzbelags und der randlichen Auffullungen

» Einbauen und Verdichten von Ersatzstoffen bis auf das Niveau der umgebenden
StraBen/Gehwege

Diese Variante diirfte - ohne nahere Betrachtung - wohl die teuerste Variante sein, al-
lerdings wohl auch die Lésung mit dem hdchsten Ertragswert beim Verkauf.

Szenario 2: Auffillung

Aus umwelttechnischer Sicht besteht unseres Erachtens keine Notwendigkeit fur ei-
nen Aushub des Hartplatzbelages und der randlichen Auffillungen.

+ Aufflllung ohne vorherigen Abtrag und niveaugleiche Anbindung an die vorhande-
nen StraBen bzw. Gehwege zumindest in den Randbereichen.

Diese Variante ist zuvor mit der Unteren Bodenschutzbehdrde abzustimmen.

Ein Uberdecken des Hartplatzbelags und der vorhanden Auffiillungen birgt Anlass fir
emotionale Vorbehalte eines potenziellen K&ufers und far ihn u.U. Folgekosten bei
spateren Eingriffen in den Untergrund z.B. bei Umbau, Anbau etc.

Dieses Szenario ist zwar in der Baureifmachung weniger kostenintensiv, durfte aller-
dings aufgrund von méglichen spéteren Folgekosten fir den Erwerber mit einem ge-
ringeren Ertragswert beim Verkauf verbunden sein.

Szenario 3: Abtrag Hartplatzbelag und randliche Auffiillung

Grundsatzlich ist zwar auch eine Bebauung auf dem Niveau nach Abtrag des Hart-
platzbelages und der umgebenden Auffillungen denkbar.

Hiergegen spricht jedoch die um ca. 1 m tiefere Lage der Bebauung in einer "Mulde"
und das damit verbundene erhdhte Risiko durch Zuflisse/Aufstau von Oberflachen-
wasser bei extremen Niederschlagen und bei neuen Grundwasserhdchststanden.
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Unseres Erachtens ist die Realisierung nach Szenario 1 insgesamt die Uberzeugen-
dere Lésung, insbesondere was emotionale Vorbehalte angeht und die damit verbun-
denen Vermarktungshindernisse.

Fir eine grundsatzliche Entscheidungsfindung sind auch die Realisierungskosten in
Abstimmung auf die angestrebte Bebauungsart und dabei insbesondere in Bezug auf
eine Unterkellerung entscheidend. Hierzu bedarf es noch entsprechende Betrachtun-
gen und technische sowie monetare Abwagungen.

Schwetzingen, 21. April 2010

Dr.-Ing. H. Fank

Die Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung wurde in Kooperation mit dem Ingenieurbiro fir Bodenmechanik,
Erd- und Grundbau, Baugrund- und Griindungsgutachten, Dr.-Ing. Kurt Gelbert, Bad Diirkheim, erstellt. Herr Dr. Gel-
bert ist Mitglied der Kammer der Beratenden Ingenieure des Landes Rheinland-Pfalz (Nr. 459). Das Ingenieurbiro ist
im Verzeichnis der Institute flr Erd- und Grundbau nach DIN 1054 gefihrt.
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